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	PROJEKT                                                    

Projekt

	VÝROBEK:                              
Produkt-Bez.      
	VÝROBCE               

Hersteller                      

	Zakázkové číslo

Auftrag-Nr.:                        
	 Objekt:    
 Bauobjekt:            
          
	Lomek:

Los:

	VÝKRES č

Zeichnung-Nr.        

	Pozice:

Pos: 
	Číslo výkresu pozice 

Pos.-Zeichnung -.Nr.:

         
	  Název dílce:              
 Bestandteil-Bez:               

	HODNOCENÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY 

Auswertung  der visuellen  Kontrolle 

Na výše uvedeném výrobku byla provedena vizuální kontrola svarů v rozsahu 100 %

Das höher genannte Produkt wurde visuell geprüft im Umfang von   100 %
        

	Kontrola byla provedena na následujících svarech

Die  visuelle   Kontrolle wurde an folgenden Schweißnähten durchgeführt:
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	  POZNÁMKA :

 Bemerkung:

	Výsledky vizuální kontroly svarových spojů jsou v souladu s požadavky výrobní dokumentace a technickými podmínkami  -  VYHOVUJE   DIN EN 5817 “C“  ( EN 970 )

Die Ergebnisse der visuellen  Kontrolle der Schweißnähte genügen den Anforderungen der Produktionsunterlagen  sowie den technischen Bedingungen  -  ENTSPRICHT   DIN  EN  5817 “C“  ( EN 970 )
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· Kontrolu provedl výrobce :
  Geprüft von Hersteller    
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